
Goedendag,

Wij willen dat u zich goed voelt in uw natuurlijke thuis. Onze ecologisch consequente, streng 
op schadelijke stoffen geteste producten helpen u daarbij.

Om een onberispelijke kwaliteit van onze producten te waarborgen, worden de belangrijks-
te grondstoffen die worden gebruikt regelmatig steekproefsgewijs onderzocht op mogelijk 
schadelijke stoffen.

De keuringen worden uitgevoerd door een onafhankelijk instituut dat is gespecialiseerd in deze analyses. Op 
welke criteria de betreffende productgroepen worden getest, bepalen we in nauwe samenwerking met de experts van 
het testinstituut.

De keuringscriteria en de resultaten kunt u bekijken in het onderstaande originele analyserapport.

natuurlijk slapen en wonen



 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bünnigmann, 
 

in der Anlage übersenden wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse des eingesandten Ledermusters.  
 

Die Probe wurde auf Rückstände von Chrom VI überprüft. 

 
Dabei entspricht das untersuchte Muster „Lederbezug“ in Bezug auf den Chrom VI-Gehalt den 

strengen Anforderungen des Bremer Umweltinstitutes an Leder. 
 

 
Der ANALYSENBERICHT ist wie folgt gegliedert: 

 

1. AUFTRAGSBESCHREIBUNG 

2. PRÜFVERFAHREN 

3. ERGEBNISSE 

 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Bremer Umweltinstitut 
 

 
 
Ulrike Siemers, 

Dipl.-Ing. Chemietechnik (FH) 
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1 Auftragsbeschreibung 
 

Auftraggeber: allnatura Vertriebs GmbH & Co KG 
Herr Tobias Bünnigmann 

Mögglinger Straße 71 

73540 Heubach 

Auftragsdatum: 08.11.2021 

Auftragnehmer: Bremer Umweltinstitut 
Gesellschaft für Schadstoffanalysen und Begutachtung mbH 

Fahrenheitstraße 1 

28359 Bremen 

Prüfberichtsnummer: L 4257 FT – 10 

Probeneingang: 10.06.2021 

Prüfzeitraum: 11.11.2021 bis 17.11.2021 

Probenart: Leder 

Verpackung: Kunststoffbeutel, keine Auffälligkeiten 

Probenehmer: Die Probennahme erfolgte durch den Auftraggeber. 

 

1.1 Probenbeschreibung 
 

Probennummer Bezeichnung* Prüfziel 

L 4257 FT - 10 Lederprobe: 
Heimtextilien: Lederbezug 

 

 

- Chrom VI 

*Die Produktbeschreibung basiert auf den Informationen des Auftraggebers 
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2 Prüfverfahren 
 

2.1 Probenvorbereitung für nachfolgende Analysen 

DIN EN ISO 4044:2017-05  
Schneiden der Probe in Stücke mit der Kantenlänge 3 mm bis 5 mm 

 

2.2 Prüfverfahren zur Untersuchung von Leder auf Chrom VI 

Die Prüfung erfolgt nach BVL B 82.02-11:2008-10, basierend auf DIN EN ISO 17075:2017-05. 

 
 

 

3 Ergebnisse 
 

3.1 Ergebnisse der Untersuchung auf Chrom VI 
 

Parameter L 4257 FT - 10 
Lederbezug 
[mg/kg] 

BG 
 

[mg/kg] 

Anforderung  
 

[mg/kg] 

Chrom VI n.n. 3 ≤ 3 

 

    BG =Bestimmungsgrenze,   mg/kg= Milligramm pro Kilogramm  < = kleiner als 

 
Anmerkung: Die Anforderungen des Bremer Umweltinstiutes an Rückstände in Leder werden bezüglich des 

Chrom VI-Gehaltes von dem untersuchten Muster erfüllt. 
 

 
- Ende des ANALYSENBERICHTS - 

 

 
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die geprüften Prüfgegenstände. Der ANALYSENBERICHT 

darf nur vollständig, bzw. nach Absprache mit dem Bremer Umweltinstitut auszugsweise, wiedergegeben 
werden. 

 

Bremen, 17.11.2021 
 

 
 

Ulrike Siemers, 
Dipl.-Ing. Chemietechnik (FH), Prüfleiterin 


